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Utolagos lakkozast nem igénylo6 csillogo feliiletii
poliamid alkatrészek

Az 1j fejlesztésii alifas poliamiddal egyenletes, csillogo feliiletii, konnyifém alkatrészek
helyettesitésére is alkalmas elemek készithetok. A hagyomanyos poliamidokhoz képest jobb
karcallésaggal, kedvezobb vetemedéssel rendelkezo 1ij poliamid kitiinéen szinezheté. A tokéletes
feliiletii, tovabbi lakkozast nem igénylé merev elemek gazdasagosan eléallithatok, preciz
konnyiifém alkatrészek helyettesitésére alkalmasak.

Tdargyszavak: alifds poliamid; csillogo feliilet; érdesség; karcdllésdg,
vetemedés; autoipar.

A miianyag alkatrészek sikeres értékesitésénél az igényes kivitelezési, kivalé6 min6ségii
feliilet egyre nagyobb szerepet jatszik. Kiilléndsképp nagy elvarasokat tamasztanak a burkolt
tartozékok dekorativ, esztétikus feliiletével szemben, amelynek az igényes kiils6 megjelenés
mellett karcallonak kell lennie, és jo vegyszerallosaggal kell rendelkeznie. Az iivegszal
erdsitésii hagyomanyos poliamidokbdl késziilt alkatrészek feliilete gyakran durva, egyenetlen
és a fényessége sem kielégit6. A szemikristalyos poliamid elemek készitésekor a lehiilési
folyamatban bekovetkezd zsugorodasi fazisban beszivodasok jonnek létre, valamint a
feliileten az iivegszal is fedetleniil lathato. A feliileti hibak eltiintetésére koltséges lakkozast
alkalmaznak.

A feliileti problémak elkeriilésére az EMS-Grivory (Domat/Ems, Svajc) Grivory G7V
markanéven alifas poliamidot fejlesztett ki. A kis mennyiségii er6sitéanyagot tartalmazo és az
er6sitbanyag nélkiili részlegesen kristalyos uj poliamid tipus kis vizfelvételt kovetben is
kival6 merevségi és szilardsagi tulajdonsaggal, valamint jo vegyszerallésaggal rendelkezik.
Az 1j poliamidbdl utdlagos lakkozast nem igényld, igényes feliileti, konny{ifém alkatrészek
helyettesitésére is alkalmas elemek készithet6k.

A konnyen feldolgozhat6 részlegesen kristalyos Grivory G7V poliamid olvadaspontja
215 °C. A poliamid 66-hoz képest kisebb kristadlyosodasi sebességgel dermedd 1ij poliamid
tipusbdl késziilt termék szamos el6nyos tulajdonsaggal rendelkezik:

— acsillogébb, simabb, egyenletesebb feliilet tisztantartasa konnyebb,

— alkoholos oldattal fert6tlenithet6,

— asima feliilet jelentds mértékben csokkenti a dérzsolésbdl szarmazé zaijt,

— kivalo kopésallésagu,

— igen kismértékii zsugorodasa preciz alkatrészek el6allitasat teszi lehet6vé,

— a PA 6 és PA 66 tipusokkal szemben 90%-o0s kristalyos egyensulyi allapotban

merevsége és szilardsaga megegyezik a szaraz allapotra jellemz6 értékekkel.
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A Grivory G7V-bol késziilt termékek feliileti sajatossagai jobbak az azonos mennyiségii
livegszalat tartalmazd hagyomanyos PA tipusokhoz képest:

csekély mértékii zsugorodas miatt a feliilet nem hullamosodik,

az lvegszalak kozott elhelyezked6 polimer szegmensek beddlésének
megakadalyozasa hatékonyan csokkenti a narancsos feliilet kialakulasat,

50% iivegszallal toltétt Grivory G7V kompozittal (G7V GF 50) késziilt termékek a
csekély vetemedés kovetkeztében kiemelkedGen egyenletes feliilettel rendelkeznek.
Az EMS-Chemie érdesség (R,) mérési adatai igazoltak, hogy a G7VGF50
kompozitbdl eldallitott elemek atlagos érdesség R, - értéke az azonos mennyiségl
tivegszal tartalmi PA 6 és PA 66 kompozitbdl késziilt termékek feliiletén mért R,-
értékekhez viszonyitva lényegesen javult:

PA kompozit jele G7V GF 50 PA 6 GF 50 PA 66 GF 50

mért R,-érték, pm 0,9 2,5 5,2

a hagyomanyos 50% {iivegszallal toltott PA6 GF50 és PA 66 GF50 kompozitok
vetemedéséhez képest az 50 % iivegszal tartalmu Grivory G7V GF 50 kompozité
40%-kal mérséklédott. A tovabbfejlesztett, ugyancsak 50% iivegszallal erdsitett
G7VX GF50 tipusnal a mért vetemedés mértéke pedig a hagyomanyos tipusokhoz
viszonyitva mar 70%-kal kisebb volt (1. dabra).

Az esztétikus poliamid feliilet megjelenését fokozza az egyenletes csillogas. Az
Ujfejlesztésli Grivory G7VGF50 kompozit feliiletét fényességmérével (60°-ndl)
vizsgaltak. A szabvanyos mérési eredmények alapjan a hagyomanyos PA6 GF50-hez
képest a fényesség 30%-kal, a PA 66 GF50-hoz viszonyitva pedig 70%-kal javult (2.
dbra).

A Grivory G7V kompozittal szemben elvart kivalé karcallosag biztositasahoz
kovetelmény volt a megfeleld keménységii feliilet el6allitasa. Az azonos iivegszal
tartalmi hagyomanyos PA tipusokkal 0©sszehasonlitva a mért {(ivegesedési
hémeérséklet értékek alapjan az uj poliamiddal késziilt termékek feliilete 75%-kal
keményebbnek, karcallobbnak bizonyult.

A Grivory G7V poliamid j6 folyoképessége folytan kedvezden feldolgozhato. 270 °C
homérsékletli omledékkel 100-120 °C-ra temperalt szerszamban nagyon jO mindségl
feliilettel rendelkezd termékek készithet6k. Froccsontéskor az elényds oOmledék- és
szerszamhOmérsékletek koltséghatékony energiafelhasznéalast eredményeztek.

A kedvezd szinezhet6ség, fémekkel valo kombinalhatésag, tokéletes feliiletli, tovabbi
lakkozast nem igényl6 elemek gazdasdgos el6allitasara, fém alkatrészek helyettesitésére
nyUjtanak lehet6séget. A felsorolt el6ny6s tulajdonsdgok az uj poliamid széleskorii
alkalmazasat teszik lehetdvé:

autok belsO terében szell6z6 lamellak, miiszerfaltartok, tilésboritok, markolatok
kialakitasat,

gépiparban hasznalt fixal6elemek és tartoalkatrészek gyartasat,

sport- és ipari szektor butor szerelvényeinek eldallitasat,

élelmiszeripari és gydgyaszati teriileten a szigoru higiéniai feltételek biztositasa
érdekében konnyen tisztithaté pérusmentes feliiletek 1étrehozasat.
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vetemedés

PAGGF 50 GVVGF 50  PABEGF 50 GYVXGF 50

1. abra Grivory G7V és hagyomanyos PA6 és PA66 iivegszalas kompozitok
vetemedésének 6sszehasonlitasa
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2. dbra Grivory G7V és PAG iivegszalas kompozitok fényességének
osszehasonlitasa

Osszedllitotta: Dr. Pasztor Maria
Ebling, R., Dr Harder, Ph.: Gldnzende Bauteile ohne Lackierung = Kunststoffe, 8. sz. 2020. p. 47-48.
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	Az új fejlesztésű alifás poliamiddal egyenletes, csillogó felületű, könnyűfém alkatrészek helyettesítésére is alkalmas elemek készíthetők. A hagyományos poliamidokhoz képest jobb karcállósággal, kedvezőbb vetemedéssel rendelkező új poliamid kitűnően színezhető. A tökéletes felületű, további lakkozást nem igénylő merev elemek gazdaságosan előállíthatók, precíz könnyűfém alkatrészek helyettesítésére alkalmasak.

