MUANYAGOK ALKALMAZASA

PVC-0 és PEX csovek alkalmazasa

A miianyag csévekhez nagy mennyiségben polietilént és PVC-t hasznalnak. A magasabb
alkalmazasi homérséklet azonban mas miianyagfajtakat igényelnek. A CPVC mellett ilyenek a
PEX és a PVC-O csovek.
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magas hémérséklet- és nyomdsdllésdg.

A PVC-O (orientalt PVC) csovet jellemzden nyomas alatt 1év6 viz szallitasara
hasznaljak besorolasa miatt. Az Iplex Pipelines 34 km hosszan telepitett DN200, DN150 és
DN100 méretli csoveket az dj-zélandi Hamnak vezetékhez, amely az orszag leghosszabb
PVC-O ivévizszallité csévezetéke, igy tobb mint 1300 embert tudnak ellatni ivévizzel. A
rendszer kell6képpen rugalmas ahhoz, hogy kezelni tudjon akar 45%-os vizigény novekedést
is 40 év alatt.

Az el6z6 csOvezeték csak részben felelt meg a viziigyi el6irasoknak, és el6fordultak E.
coli baktériumszennyez6dések, de gyakran voltak ellatasi korlatozasok és rendszer
meghibasodasok is. A PVC-O-t azért vdlasztottdk, mert kénnyebb, mint a hasonlé dtmérdjii és
nyomds besoroldsi PVC és PE100 csé, ezért gyorsabban és kdnnyebben telepithetd.
Telepitése koltségmegtakaritassal is jart, ezen kiviil az egyszer(i, gyarilag szerelt kompozit
tomitések a csatlakozasoknal is elGsegitették a gyors telepitést: a napi 200 m-es fektetési
sebesség alig zavarta a foldtulajdonosokat. A PVC-O nyutjtotta a projekt legjobb
teljesitményét a koltséghatékonysag, a hidraulikus kapacitds és a telepithet6ség
szempontjabol.

El6fordulhat, hogy a PVC-U cstvek nyomasprobaihoz hasznélt csébefogdkat djra kell
tervezni, ha azokat PVC-O csoveken alkalmazzak, ezt a két anyag kozotti tulajdonsag
kiilonbségek teszik sziikségessé. Az ASTM F1674 szabvany szerint ehhez 1000 6ran keresztiil
35 bar nyomason tartds nyomasprobat, minimalis repedési nyomas és ciklikus nyomashullam
vizsgalatot kell elvégezni. Mivel a PVC-O cs6 éltalaban vékonyabb, mert nagyobb a
repesztési nyomasa és a folyasi fesziiltsége, ezért kisebb a hajlitoszilardsaga. Ez a PVC-O
csObefogoinal fellépb fesziiltségeknél jatszik szerepet, mivel lehetetlen megfogni a csovet
radidlis terhelés nélkiil, ami viszont behajlashoz vezethet. Altalanossdgban elmondhaté, hogy
a PVC-O cs6 a PVC-U cso6nél érzékenyebb a ,jarulékos terhelésekre”, ez a csébefogdk
gondosabb tervezését igényli. A teljesitmény javitasaban segitenek a keriilet mentén a
csOcsatlakozas megfogok, ezek parhuzamossiga a cséfeliilettel, valamint a megfogok
egyenletes elosztasa.

A kanadai Ipex vizszallitasra tervezett Bionax SR tipusi PVC-O csovének fokozott a
szeizmikus ellenallasa a meghosszabbitott csévégnek kdszonhetden. A cs6vég lehetGvé teszi
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az illesztések teleszkOpszerli be- és kifelé val6 mozgasat a talajban ébredd fesziiltségek
hatasara. Az atfogo tesztelések soran megallapitottak, hogy ez a csétipus 70%-kal meghaladja
a japan szeizmikus tervezési el6irdsokban megfogalmazott kévetelményt, és tengelyiranyud
fesziiltségekkel szembeni ellenallasa elég nagy ahhoz, hogy ellendlljon a foldrengéseknek.
Japanban sok a foldrengés, ennek ellensilyozasara kifejezetten lagyvas csoveket hasznalnak.
A Bionax SR eldnyei kozé tartozik tobbek kozott a kevesebb csatlakozasi pont, a kdnnyebb
vagas, a ferdén vaghatdsag és a korrézidallésag. A Bionax SR tomitérendszerek gyartasakor a
tliréshatarok szigorubbak a hagyomanyos cséveknél alkalmazottakhoz képest. A csdvek 15-30
cm kozotti atmérével allnak rendelkezésre, nyomasosztalyuk 235.

A PVC-O csoveket gyartd spanyol Molecor a kozelmultban az aszaly sujtotta Bulgaria
egyik varosat latta el ivoviz nyomovezetékekkel. Pernikben az es6 hianya és a Studena-gat
alacsony vizszintje azzal fenyegetett, hogy 100 000 ember marad ivoviz nélkiil, de a meglévd
vizhalozaton is jelent6s szivargasi problémakat tapasztaltak, becslések szerint a
duzzasztogatrol szarmazoé viz 75%-a veszett el a varosba vezetd uton.

A problémara a valasz egy 12,5 km hosszu cs6vezeték épitése volt a Belmeken gattol.
Ehhez a Molecor Tom tipusu PVC-O csoveit hasznaltak, melyek atmérgje 630 mm,
nyomastartomanya 16, 20 és 25 bar, kapacitasa 300 liter/s. A PVC-O csévek kénnytliek (akar
12-szer konnyebbek, mint az ontottvas csovek), stirliségiik koriilbeliil a fele PE-nek vagy a
PVC-nek, konnyen csatlakoztathatok, ami segitett a szivargasok megsziintetésében. 15—-40%-
kal nagyobb a hidraulikus kapacitasuk az azonos kiils6 atmérdjii, mas anyagokbol késziilt
csovekkel osszehasonlitva, ez segit csokkenteni a szivattyuzasi koltségeket. Ellenallnak a
vizlokéseknek, valamint az aramlds és a nyomas hirtelen valtozasainak, ami csokkenti a
repedés és a szivargas kialakulasat. Az alacsony karbantartasi koltségek is az egyik
legfontosabb elényok kozé tartoznak. Elettartamuk meghaladhatja a 75 évet, ami hosszii tdvon
hatalmas er6forras megtakaritashoz vezet.

A Molecor PVC-O csbvei és szerelvényei engedélyt kaptak az Aenor N jelzés
hasznalatara. 2019 decemberében jelent meg egy uj spanyol szabvany, az UNE-EN 17176,
amely az EN 17176 eurOpai szabvanyon alapul. A Molecor az elsd vallalat, amely az uj
szabvanynak megfelel6 terméktanusitast kapott. Az 1ij szabvany szerint tanusitott TOM PVC-
O csovek akar 100 éven keresztiil is meg6rzik az 500-as cs6osztaly jellemzdit, amit a CEIS
laboratérium hosszuideji (10000 6ra) tesztje is bizonyitott.

A PVC-O cs6 felhasznalas Dél- és Kozép-Amerikaban viszonylag kis meérték.
Ugyanakkor egy paraguayi projekt soran 160 mm-es PVC-O csoveket hasznaltak egy ,,mini
vizvezeték” kiépitéséhez. A mintegy 0,5 milli6 dollarba keriil6 projekt mintegy 15 000 liter/h
kapacitassal biztosit friss vizet négy 6slakos kozosség szamara. Bizonyos médositasokkal a
rendszer kib6vithetd 20 000 liter/h teljesitményre.

PEX cso alkalmazasok

A PEX csovet gyakran hasznéljak olyan alkalmazasokban (pl. padléfiités), ahol sziikség
van a hagyomanyos anyagoknal (pl. réz, acél) jobb, magas hémérséklettel és nyomassal
szembeni t{irésére. A londoni South Quay Plaza elkésziiltekor Eurépa egyik legmagasabb
lak6épiilete lesz. Az épiilet tulajdonosa olyan prémium padlofiitési rendszert keresett, amely
kiegésziti az Instacoustic akusztikai megoldasait. A cs6specialista Rehau feladata egy olyan
padlofiitési rendszer megtervezése volt, amely illeszkedik az Instacoustic altal biztositott fix
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szerkezetbe. Ehhez a Rautherm PEX-a padléfiit6 csoveket hasznaltdk. A Rehau a gyartas
soran nagynyomasu peroxiddal térhalésit, amely lehetGvé teszi, hogy a termék a réz, acél
vagy CPVC csoveknél hatékonyabban elviselje a széls6séges homérsékleteket és az iitéseket,
jobban ellenalljon a nyomashullamoknak és elkeriilhetd legyen a viziités kialakulasa (ez egy
jellemzéen csbévezeték-rendszerekben fellépd, rendkiviil veszélyes aramlasi jelenség). A
padlofiitd PEX-a csovek lizemi homérséklete és nyomasa 6 bar 70 °C-on, de rovid ideig
ellendllnak a max. 110 °C-nak is biztonsagi berendezések esetén. Sima belsé falai és kivalod
aramlasi jellemzdi segitenek a szivattyizasi koltségek csokkentésében, mikdzben a
hoveszteség a lehetd legkisebb és a cséveken keresztiil nincs kondenzacié a hasonlo
réztermékekkel 6sszehason-litva.

Amerikai kozépiskolakban Uponor PEX csoveket hasznaltak fel réz és C-PVC csdvek
helyettesitésére. A PEX el6nyei kozé tartozik az egyszerli kezelhet6sége — nincs sziikség
hegeszt6pisztoly vagy ragasztok haszndalatara — hosszu élettartama, ellendll a fagynak és nem
mellékes a garancia sem. Szintén pozitivum a telepités gyorsasaga, az anyag rugalmassaga és
az anyagkoltség-megtakaritas.

Osszedllitotta: Dr. Lehoczki Lészlo

Pressure situations: advances in PVC-O = www.pipeandprofile.com, 2020. oktéber, p. 23-26.
Keeping up the heat: PEX pipe applications = www.pipeandprofile.com, 2020. junius, p. 41-42.
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