Teraglobus — miiszaki miianyag féltermékek: ismerteté sorozat

POLIAMID (PA)

UNIVERZALIS HASZNALATU ANYAGCSOPORT

e FO JELLEMZOK:

magas szilardsag: 70 - 110 MPa nagy keménység (Rockwell):
(folyasi, szakité, nyomo) M 85-M 98
szivossag ( hornyolt Charpy ): jo kifaradasi szilardsag és csillapitasi
12 kJ/m” - nem torik képesség
jo csuszasi tulajdonsagok : p=0.15 - 05 jo kopasallosag

(szaraz csuszas simitott és koszoriilt acélon)

széles alkalmazasi homérséklet-tartomany: kedvezo kuszasi ellenallas: 18 - 26 MPa
-40 °C-tol +140 °C-ig fesziiltség 1% nyulashoz 1000 h alatt

e ALAP FOKOZAT ONTOTT ES/VAGY EXTRUDALT KIVITELBEN

e PAO6
* PAGO A Teraglobus Kft-nél megvasarolhato poliamidok
e PA4O6 a TERAMID, ERTALON és NYLATRON

o KULONLEGES FOKOZAT: termékcsalad.

Specialis tulajdonsagok (jobb siklés, kopasallosag, nagyobb szilardsadg, mérettartossag...) ér-
dekében 1étezik szallal erdsitett €s/vagy kendanyaggal toltott alapanyag.

e FO ALKALMAZASI TERULETEK:

csapagyperselyek; vezetd és kopolécek; tartd- feszitd- vezetd- szallitdo gorgdk; kotélesigak,
csigaperselyek; fogaskerekek, fogaslécek, csigakerekek, lanckerekek; kalapacsfejek, vagola-
pok, lehuzok; szigeteldelemek, tomitdgytiriik stb.

e MEGMUNKALASI TECHNOLOGIA

- Forgacsolas (esztergalds, maras, furas, dorzsarazas, flirészelés): a hagyomanyos fém, bizo-
nyos esetekben famegmunkald szerszdmok - szénacél, gyorsacél, keményfém, gyémant -
hasznalhatok éles kivitelben. Hiités javasolt, amellyel nagy forgacsolési sebességek alkalmaz-
hatdk pl. v=100 - 500 m/min esztergalasra és marasra, v= 50 - 100 m/min furasra.

- Ragasztas és hegesztés: megvaldsithatd. A részletes technologia elérheté a Teraglobus Kft-
nél.

Nedves kornyezetben, precizios alkatrészeknél figyelembe kell venni a poliamidok vizfelvéte-
1€bo1 ered6 méretvaltozast illetve teherbiras szdmitdsanal a valtozo anyagjellemzoket!




A TERAGLOBUS altal forgalmazott néhdny tipikus poliamid tulajdonségai

TULAIDONSAGOK VIZSGALAT MERTEK- | ERTALON 6 SA | ERTALON 6 XAU+ | ERTALON 46 | TERAMID6G | NYLATRON GS | NYLATRON 66 GF30
EGYSEG
150 (IEC)
Siiriiseg 1183 glem” 1.14 1.15 1.18 1.16 1S 129
MECHANIKA] TULAJDONSAGOK 23 *C-on
Szakitovizsgalat (1) - folvisi fesziliség (2) + R 527 N/mm? 78 87 100 86 o4 -
=+ R 527 Nimm? 15 35 55 - 60 -
- seakito szildrdsag (2) i R 527 Nimm? - 2 £ 87 i 110
= R 527 Nimm? - - - 75 - 80
- seakadasi nyilis (2) + R 527 % =50 =) 25 Gl 20 7
++ R 527 % =100 =100 >50 150 =50 15
- rugalmassagi modulus (ny alas) (3) + R 527 N/mm? 3o 2100 3400 3000 3400 5200
4+ R 527 Mimm’? 1600 1700 1500 2000 1900 3500
Kuszasvizsgalat (hizas): 1% nydlis 1,000 b alan + 899 Nimm* 18 19 22 22 21 26
++ 899 Nfmm? 7 75 8 10 9 18
Nyomovizsgalat:
max. rivididejit terhelés |1%-o0s defor il + 604 N/mm? 33 42 42 44 46 90
Horayolt ino- haylité szilirdsag:
= lzod ¥ 18024 klim? Jim 55,55 330 8. B0 330 4: 40 T 70
+ 180/2A kJ/m?, Jim 15: 150 6; 60 25,250 6: 60 9: 90 11,110
- Charpy + 179/3C ki/m? i 4 6 1 15 -
++ 179/3C kJ/m* 25 12 20 12 12 -
Keménység - Shore + - - - - - - - -
- Rockwell (4) + 2039-2 - M85 M82 M2 MBS M90 MOS
HOTANI TULAJDOMNSAGOK
Olvadaspont - " 220 220 295 220 255 255
Hévezetési képessép 23 °C-on - W/ (K.m) 0.28 0.29 0.3 0.29 0.29 0.3
Linedris hitdpulasi egyiitthato
- atlagos értek 23 és 60 °C kozatt o mim.K)x10° o 80 80 80 75 45
- atlagos értek 23 és 100 °C kdzdit = m/(m K)x10° 105 50 X0 90 90 55
Ikalmazhatdsag minimalis homérséklete (3) - e -40 -30 -40 -40 -20 -20
Alkalmazhatosag max. hamérséklee levegan
- rovid idejd (6) - °C 160 180 200 170 180 240
- tartos haszandlatkor 5.000,20,000 h (7) - *C 8570 120/105 155/135 10590 1 D0/8S 120/110
Vegyszerillosag 23 °C-on: - gvenge sav = = B B B B B BB
- erds sav - - C C C C C C
- pyenge hig - = A A A A A A
= eros lug - - B-C B-C B-C B-C B-C B-C
- aromas - - A A A A A A
szénhidrogének
= alifas seénhidrogének - - A A A A A A
= klorozott olddszerck - - B B B B B B
- alkoholok - - A A A A A A
ELEKTROMOS TULAJDONS AGOK 23°C-on
Arutési salardsig + (243) kV/mm 25 29 25 20 26 i0
v (243) kV/imm 16 19 15 17 17 20
VIZFELVETEL - telitettség levegan 23 "C-on/RH - % 26 22 28 22 23 1.7
0%
- telitettség vizben 23 °C-on = % 9 6.5 9.5 6.5 78 5.5

+ szaraz probatesten mérve, ++ 23°C/RH 50% szabvinyos légkor nedvességtartalmaval egyensilyban lévi probatesten mérve;
(1) wvizsgalati probatest: | lipusi, (2) vizsgalat sebesség 20 mm/min.; (3) vizsgdlal sebesség 10 mm/min.;  (4) 10 mm vaslag probatesten mérve; (5) Szigori terhelési feltételek esetén
Kis terhelések esetén




