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Uj polikarbonatok nagyfesziiltségii alkatrészekhez
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Az atallas az elektromobilitasra egyben a jarmiivek
anyagfelhasznalasat is befolyasolja. Példaul a liti-
um-ionos akkumulatorokhoz elénydsek azok a po-
likarbonatok, amelyeknek nagy a CTI (Comparative
Tracking Index — viszonylagos kuszoaram szilard-
sag) értékiik. Az 1. abrdn elektromos autokhoz spe-
cialis polikarbonatokbol felépitett litium-ion akku-
mulator tartokerete lathato.

Az autdipar szamara fontosak a villamos iparban
szerzett korabbi, pl. az éghetdségre vonatkozo ta-
pasztalatok. A termékek méretének csokkentésére, a
funkciok integralasara vonatkozo kovetelményeket
a nagy kuszoaram-szilardsagl (Kriechstromfestig-
keit, Comparative Tracking Index) anyagoknak ki 1 gpra A, 1j polikarbonatbdl (PC) késziilt cellatarto keret egy
kell elégitenitik. Li-akkumulatorban, amit a korabbi PC tipusokbdl nem

A Covestro Makrolon PC-je, a Bayblend lehetett gyartani.

PC+ABS, valamint a Makroblend PC+PBT és a
PC+PET blend a villamos iparban jol vizsgazott. Ezeknek az anyagoknak jok az elektromos tulajdonsagaik
az atiitési szilardsag €s a fajlagos ellenallas tekintetében.

A Covestro most a Makrolon PC és a Bayblend PC+ ABS tulajdonsagait fejlesztette tovabb, kimondottan
az elektromos jarmiivek igényeihez igazitva. A vetemedésmentes termékek CTI értéke 600 V az IEC 60112
szerint és az UL94V szerint nagyon jo az é¢géssel szembeni ellenallasuk. A felhasznalas f6 célja a litium ak-
kumulatorok és a nagy teljesitményi elektronika.

Két tipus keriilt forgalomba: a Bayblend FR3015 CTI és a Makrolon FR6019 CTI. Ujdonsag az eddigi ti-
pusokhoz képest, hogy CTI értékiiket 600 V-nak mérték az IEC 60112 szerint és PLCO osztalyba sorolast
kaptak az ASTM D3638, valamint VO éghetdségi besorolast az UL 94V szerint 1, 5 mm vastag lemezen.

crer

is megakadalyozza.
Az 1) PC tipusok, elddeikhez hasonldan, jol szinezhetdek. A szin egyben a CTI értéket is befolyasolja.
Az livegszallal erdsitett, részben kristalyos polimerekhez képest a PC termékeknek csekély a vetemedése.

Nagyobb CTI, magasabb Vicat hémérséklet

A Bayblend FR3015 CTI tipust a litium akkumulatorokhoz fejlesztették ki. Magas a Vicat hdmérséklete:
120°C, és a polikarbonatokra jellemzden jo az litésallosaga. Nem tartalmaz toltéanyagot, ezért izotrop €s mé-
retstabil.

A Makrolon FR6019 CTI tipust a villamos ipar €s a nagy teljesitményt elektronika szamara fejlesztették
ki. Utéséllo, Vicat hémérséklete 130 °C, golyobenyomddasi hémérséklete 120 °C az IEC 60695-10-1 szerint.
A termékcsaladot kiegészitették két égésgatolt tipussal, amelyek magas CTI értékkel, megfeleld hévezetd-
képességgel (1,4 W/(m-K)) rendelkeznek és ezzel egyidejiileg elektromosan szigetelok. Nagy a toltoanyag-
tartalmuk, a hizomodulusuk 8000 MPa-ig terjedhet, mialatt nytlasuk a ho hatasara kozel izotrop marad. A
Macrolon-TC anyagok példaul fém hiitétestek konnyebb kialakitasat teszik lehetové.
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Az adott felhasznalashoz legjobban igazodd anyagok kivalasztasaban a COVESTRO szakemberei nytjtanak
segitséget.
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